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Menetelmit:

Asbestianalyysi on akkreditoitu menetelma ja analyysi suoritetaan tilaajan toimittamista naytteista soveltaen standardia 1IS022262-1 optisella
analyysilla kdyttaen stereomikroskooppia seka polarisaatiomikroskooppia ja/tai alkuaineanalyysilla kdyttaen pyyhkaisyelektronimikroskooppia.
Tulokset koskevat vain tutkittuja naytteita. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. Laboratorio ei vastaa naytteenotosta. Tulokset

toimitetaan sahkopostilla PDF-muodossa ilman suojausta.

TULOKSET: Naytteenottaja: S. TAMMI
Menetelma

Nayte |Materiaali / tila tai rakennusosa VM/EM* |Asbestipitoisuus
1 Nukkumahuone, "p6ntt6"uunin tulikivilaasti VM Ei sisalla asbestia.
2 Vilitilahuone, lattian muovimatto (harmaa) EM Ei sisdlla asbestia.
3 Ryhmatila ja sali, lattian muovimatto (keltainen) EM Ei sisalla asbestia.
4 Keittio, valitilan muovitapetti (punainen) VM Sisaltaa asbestia, krysotiili.
5 Keittio, lattian muovimatto (vihred) EM Ei sisdlla asbestia.
6 |WC-tila, seinien muovitapetti (vaalea) EM Ei sisdlla asbestia.
7  |WHC-tila, lattian muovimatto (vaalea) EM Ei sisdlla asbestia.
8 Ryhmahuone, hellan tulikivilaasti VM Ei sisalla asbestia.

*VM = polarisaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi

Lisatietoja:
Nayte 4: asbesti muovimaton alla olevassa vaaleassa pohjaosassa.
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